
容器再検査成績書

記号番号 ガ　ス　名

製　造　所

御中

製　造　日

外観　等

耐圧試験年月日

打痕・傷痕（最大部）

試験圧力

恒久増加

全　増　加

容器保安規則　第２５条に基づき不合格と判定します

恒久増加率

検査主任者名

判定

縦直径 横直径 深さ

腐食

面積 深さ

その他

検査者 検査主任 製造部長

弓山産業（株）
茨城県稲敷郡阿見町青宿５９１

029（887）6101

東京高圧山崎株式会社　茨城工場

FAB 20037

不合格

Ｃ２Ｈ２

1997/09/--関東高圧　　　

2020/08/12
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ネジ検査 良
火炎検査 良

徳永 健
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